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	 Číslo projektu
	 CZ.1.07/1.5.00/34.0691

	 Číslo materiálu
	 VY_32_INOVACE_CH15

	 Název školy
	 Církevní střední odborná škola Bojkovice

 Husova 537, Bojkovice 68771

	 Autor
	 RNDr. Anna Priessnitzová

	 Vzdělávací  oblast
	 Přírodovědné vzdělávání

	 Vzdělávací obor
	 Základy přírodních věd - chemie

	 Tématický okruh
	 Vybrané kapitoly z anorganické chemie

	 Téma
	 Kovy

	 Ročník
	  2. M

	 Datum tvorby
	 18.2. 2014

	 Anotace
	 Pracovní list slouží k zopakování a doplnění učiva o kovech. Vyhledávání   informací  motivuje žáky k zájmu o danou problematiku.

	 Metodický pokyn
	 Pracovní list navazuje na prezentace Kovy I. – Kovy V. s využitím dalších zdrojů z internetu.
Slouží k opakování probraného učiva ať už formou samostatné práce žáků ve škole nebo jej lze vypracovat  jako domácí úkol.

	Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Zdroje:  Prezentace Kovy I. – V.
Otázky a úkoly :

1. Vyjmenuj charakteristické vlastnosti kovů, vysvětli, čím jsou způsobeny.

2. Co jsou slitiny, proč se připravují ? Uveď 4 příklady slitin a jejich složení.

3. Jaké znáš způsoby výroby kovů ?

4. Koroze kovů – čím je způsobena, co při ní vzniká ?  Jakým způsobem lze zabránit korozi ?

5. Alkalické kovy  se nevyskytují volné, pouze ve ………………………….................., protože 

jsou velmi ................................................, musí se uchovávat .....................................................

Sodík a draslík jsou biogenní prvky – vysvětli. 

Uveď sloučeniny obsahující sodík a draslík a jejich využití.

http://www.youtube.com/watch?v=36PY8T6C9xY
6. Jak reaguje sodík a draslík s vodou ? Popiš změnu zbarvení indikátorů. 

Napiš rovnici reakce sodíku s vodou :

7. Které minerály a horniny obsahují vápník ? 
Vápenec – vzorec, výskyt, využití.

8.Ve  kterém minerálu je obsažen hliník ? Uveď zbarvení odrůd tohoto minerálu.

K čemu se hliník využívá ? 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protr%C5%BEen%C3%AD_hr%C3%A1ze_odkali%C5%A1t%C4%9B_u_Ajky
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/fotogalerie/2010/10/05/madarske-vesnice-zavalila-vlna-toxickeho-bahna/
9. Velkou zátěží pro životní prostředí je výroba hliníku.
Vysvětli, k čemu došlo při zpracování bauxitu (hliníkové rudy) v Maďarsku. 
10. Vlastnosti a využití olova.
11. Měď – uveď vlastnosti a využití.
12. Zlato – uveď vlastnosti a využití.
Vypočti příklad: Prsten je vyroben z 18 karátového zlata, váží 9 gramů. Kolik gramů ryzího zlata obsahuje?

13. Co víš o polarografii ?

Co jsou amalgámy? K čemu se využívají?

http://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc
14. Železné rudy :

Výroba železa probíhá ve ......................................................................při teplotě ..........................
Suroviny k výrobě železa : 
K čemu se používá litina ?

Popiš způsob výroby oceli.

 K čemu se ocel využívá ?

Řešení :
1. Charakteristické vlastnosti kovů: kovový lesk, kujnost, tažnost, vedou dobře vedou teplo a elektrický proud. Vlastnosti kovů souvisejí s jejich vnitřním uspořádáním (krystalovou mřížkou).

2. Slitiny: stejnorodé směsi, obsahují více než 1 kov, mají odlišné vlastnosti než výchozí kovy
Bronz ( Cu + Sn), Mosaz (Cu + Zn), Ocel (Fe + další kovy), Liteřina (Pb, Sn, Sb).
3. Výroba kovů = metalurgie (získávání kovů z rud a jejich čištění)
    Postup: Tepelný rozklad (pražení rud), vznik oxidu kovu

    Redukce oxidu kovu např. koksem nebo oxidem uhelnatým – výroba železa

    Čištění (rafinace) kovů a jejich další úprava

    Některé kovy se vyrábějí elektrolýzou taveniny nebo roztoku – hliník.
4. Koroze kovů: je způsobena vlivem O2, H2O, CO2, na povrchu kovů dochází k chemickým změnám, vznikají oxidy a hydroxidy kovů. 

Ochrana před korozí: laky, smalty, nátěry, pokovování odolnějším kovem (pozinkování).

5. Alkalické kovy se nevyskytují volné, pouze ve sloučeninách, protože jsou velmi reaktivní, musí se uchovávat v petroleji. 

Sodík a draslík jsou biogenní prvky – vyskytují se v tělních tekutinách.

Sloučeniny obsahující sodík a draslík a jejich využití: NaCl je surovinou pro chemický průmysl , solanka = roztok NaCl se využívá k elektrolýze ---->   Na, Cl2
fyziologický roztok – infuze, oční kapky

NaCl = konzervační látka v potravinářském průmyslu

Hnojiva: ledky, K2SO4, KCl 

Na2SO4 – při výrobě papíru

NaHCO3 – zažívací soda

KOH, NaOH – výroba mýdel

Na2CO3 – výroba skla, mýdla, papíru, změkčování vody

6. Reakce sodíku (draslíku) s vodou : 2 Na + 2 H2O   -------------->   2 NaOH + H2
Fenolftalein se zbarví v alkalickém prostředí červenofialově, uvolňuje se teplo, bouřlivá trakce.
7. Vápník obsahují tyto minerály a horniny: kalcit, vápenec, mramor, sádrovec (alabastr), fluorid (kazivec), dolomit, fosforečnany, křemičitany. 

Vápenec – CaCO3 tvoří pohoří (Pálava, Moravský kras). Využívá k výrobě cementu --> beton, 

dále se využívá při výrobě skla, při zpracování železa, vápněním se neutralizuje kyselá půda.
8. Korund je minerál obsahující hliník. Odrůdy korundu : safír (modrý) a rubín (červený). 
Hliník se využívá k výrobě Al vodičů, alobalu, k výrobě slitin (dural), Al2O3 se využívá k výrobě

porcelánu, zubních blomb. 

9. Výroba hliníku zatěžuje životní prostředí  : ruda bauxit se těží povrchově, bauxit reaguje s koncentrovaným louhem, dochází přitom k velké spotřebě vody, znečištění ovzduší a produkci velkého množství pevných odpadů . V r. 2010 došlo k úniku jedovatých kalů z maďarské hliníkárny.
10. Olovo je těžký toxický kov, má velmi nízký bod tání a je dobře kujné a odolné vůči korozi.
Olovo velmi účinně pohlcuje rentgenové záření a gama paprsky. Slouží proto jako ochrana na pracovištích, kde se s elektromagnetickým zářením pracuje (obsluha rentgenů).
Slitiny olova :  s cínem, antimonem, stříbrem  (pájky, ložiskový kov, liteřina).
Elektrické akumulátory, olovnaté běloby,  suřík - Pb3O4, výroba antikorozních nátěrů 

11. Měď velmi dobře vede teplo (kotle,  chladiče, nádobí) a elektrický proud (rozvody el. v bytech, elektromotory, elektrické generátory).
Z Cu se vyrábějí elektronické součástek, např. integrované obvody.
Z mědi se vyrábějí střešní krytiny (kopule chrámů), okapy.
Výroba mincí – slitiny mědi (Cu+Ni+Zn).
12. Zlato je měkký žlutý ušlechtilý kov. Zlato je mezinárodní platidlo, využívá  se k výrobě šperků ,
zlato využíváno v mikroelektronice a počítačovém průmyslu - kontakty mikroprocesorů 
(Au – výborná elektrická vodivost).
13. Polarografie je analytická metoda, využívá rtuťovou kapkovou elektrodu. Nobelova cena 1959 objevilteli této metody - prof. Jaroslav Heyrovský. Amalgámy jsou slitiny rtuti. Využití - zubní plomby (Hg+ Sn+Cd).

14. Železné rudy: hematit (krevel) Fe2O3 limonit (hnědel) Fe2O3. xH2O magnetit (Fe3O4
 pyrit FeS2 ocelek (siderit) FeCO3
Výroba železa probíhá ve vysoké peci při teplotě kolem 1 600 stupnů Celsia.

Suroviny k výrobě železa: zpracovaná železná ruda, koks a vápenec.
Litina je křehká, dobře se odlévá, z ní výroba podstavců strojů, poklopy na kanály, kamna, odlitky.
Výroba oceli zkujňováním (snižování obsahu uhlíku a dalších prvků), v konvektorech, Siemens – Martinských pecích nebo v elektrických pecích.

Legování oceli – přidává se Cr,Mn,Ni, W,Co,V,Ti – tím se zlepšují vlastnosti oceli.
Mechanické  opracování – válcování, kování, tepelné opracování - kalení, žíhání, popouštění.

Ocel se využívá k výrobě strojů, soukolí, plechů, nožů, tyčí do železobetonu (paneláky), kolejnic, mostních  konstrukcí, automobilů, magnetů.
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