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Třída:

1. Atomy jsou útvary, které se skládají:
a) z jader a elektronů

b) z jader a neutronů

c) z jader a protonů

2. Atomy se slučují v molekuly. Toto vzájemné vázání je chemická vazba. Která chemická vazba je charakterizována volně pohyblivými elektrony:

a) iontová

b) kovalentní (atomová)

c) kovová

3. Železo α má krystalovou strukturu:

a) krychlovou, prostorově středěnou

b) krychlovou, plošně středěnou

c) šesterečnou

4. Krystalová struktura (mřížka) železa γ má:

a) 9 atomů

b) 14 atomů

c) 17 atomů

5. Tuhý roztok uhlíku v železe α se nazývá:

a) ferit

b) austenit

c) grafit

6. Tuhý roztok uhlíku v železe γ se nazývá:

a) karbid železa

b) ferit

c) austenit

7. Perlit je směs:

a) feritu a cementitu

b) feritu a austenitu

c) austenitu a cementitu

8. Karbid železa Fe3C je:

a) měkký, drobivý

b) dobře obrobitelný

c) tvrdý, křehký

9. Oceli jsou slitiny obsahující maximálně:

a) 2,14 % uhlíku

b) 6,67 % uhlíku

c) 3,3 % uhlíku

10.  Eutektoidní ocel je slitina s obsahem uhlíku:

a) 2,14 %
b) 4,3 %
c) 0,765 %
Řešení:     1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7a, 8c, 9a, 10c
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