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Jméno : ……………………..      Třída : …….. 

 

Pracovní list – Zkoušky tvrdosti  

1. Označ správné tvrzení 

Zkoušky tvrdosti se provádí převážně na hotovém výrobku/zkušebních tělesech. 

U odrazové metody se měřící přístroj jmenuje tvrdoměr Poldi/skleroskop. 

HRC používá jako vnikací tělísko diamantový čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°. ano/ne 

HRC používá jako vnikací tělísko diamantový kužel o vrcholovém úhlu 136°. ano/ne 

HRC používá jako vnikací tělísko kalenou ocelovou kuličku o průměru 10 mm. ano/ne 

 

2. Doplň 

Vrypové zkoušky jsou založeny na principu _____________ stupnice nerostů, nejměkčí je _______________, 

nejtvrdší _____________. 

Mezi statické metody zkoušek tvrdosti patří zkoušky _______________ a ____________. 

Dnes se vrypová zkouška provádí podle ____________, vytvoří se zářez široký_____mm. 

Porovnávací tyčinka se používá u __________ zkoušek. 

 

3. Vyber 

Zkoušky vnikací metodou jsou: podle Rockwella podle Martense podle Mohse 

             podle Erichsena  podle Vickerse 

 

Zkouška podle Brinella používá jako vnikací tělísko kalenou ocelovou kuličku o průměru 

   10 mm   1/16“   

 

Tvrdost se u HV určuje z: hloubky vtisku uhlopříčky vtisku průměru vtisku. 
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Řešení: 

1. Označ správné tvrzení 

Zkoušky tvrdosti se provádí převážně na hotovém výrobku/zkušebních tělesech. 

U odrazové metody se měřící přístroj jmenuje tvrdoměr Poldi/skleroskop. 

HRC používá jako vnikací tělísko diamantový čtyřboký jehlan o vrcholovém úhlu 136°. ano/ne 

HRC používá jako vnikací tělísko diamantový kužel o vrcholovém úhlu 136°. ano/ne 

HRC používá jako vnikací tělísko kalenou ocelovou kuličku o průměru 10 mm. ano/ne 

 

2. Doplň 

Vrypové zkoušky jsou založeny na principu Mohsovy stupnice nerostů, nejměkčí je mastek, nejtvrdší diamant. 

Mezi statické metody zkoušek tvrdosti patří zkoušky vrypové a vnikací. 

Dnes se vrypová zkouška provádí podle Martense, vytvoří se zářez široký 0,01 mm. 

Porovnávací tyčinka se používá u nárazových zkoušek. 

 

3. Vyber 

Zkoušky vnikací metodou jsou: podle Rockwella  podle Martense  podle Mohse 

             podle Erichsena   podle Vickerse 

 

Zkouška podle Brinella používá jako vnikací tělísko kalenou ocelovou kuličku o průměru 

   10 mm   1/16“   

 

Tvrdost se u HV určuje z: hloubky vtisku uhlopříčky vtisku průměru vtisku. 
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Zdroje: 

Seznam literatury a pramenů 

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 

všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 

zákonu. 

 


